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ПРОТОКОЛ 

експертного дослідження ПММ 

 

від 00.00.0000          м. Київ 

 

Вступна частина 

Шифр висновку: 00-00-00-0;  

Замовник: Петренко Василь Миколайович (0501234567, test@mail.me); 

Кількість зразків: 1; 

Опис зразків: 1) олива моторна; 

 

Дослідна частина 

Вид аналізу: визначення показників якості; 

Засоби вимірювань: оптико-емісійний спектрометр з індуктивно-зв’язаною плазмою (ICP 

OES) ICAP 6300 DUO, Thermo Fisher Scientific; мікрохвильова система 

розчинення MWS-2; рентгено-флуоресцентний аналізатор ElvaX Plus; 

апарат ТВО НХП #23.526; термометр лабораторний ТЛ-4 4-Б 2 від 0 до 

+50 °С #168; термостат TW-2, ELMI; цифровий PID регулятор температур 

REX-C100 SSR; секундомір СДСпр-1-2-000 #0532234; віскозиметр ВПЖ-

4 2.62 мм; набір ареометрів АОН-1; циліндр для ареометра; набір 

реактивів; набір лабораторного посуду та інструментів. 

 

1. На експертизу надійшов зразок оливи у кількості 1 шт. на підставі акту відбору зразка 

№ 00 від 00.00.0000. 

2. Пакування: скло; герметично; опломбовано; етикетка; акт відбору. 

3. Зразок отримав шифр 00-00-00-0. 

4. По зразку були визначені показники згідно _________________. Робочі протоколи 

досліджень (випробувань): №00 від 00.00.0000 , №6247 від 00.00.0000. 

5. Умови проведення дослідження: 

• температура повітря – 20–25 °С; 

• відносна вологість навколишнього повітря – 40–50 %; 

• атмосферний тиск – 99.4–100.6 кПа. 

                 

Захищено технологією Blockchain 

00000000000000000000000000000000 

 



Форма v.12-230627 
Протокол. Науково-дослідна лабораторія «Експертний центр ідентифікації» ст. 2 з 4 

Експерт  ________________ О.П. Портянко 

6. Отримані результати вимірювань та їх статистична обробка подана у таблиці 1. 

Статистична обробка усіх даних виконана з довірчою ймовірністю (коефіцієнтом 

надійності) 95% (α=0.95). 

 

Таблиця 1. Результати вимірювання показників якості 

Назва показника 
Показник зразка 

Норма 
00-00-00-0(1) 00-00-00-0(2) 

Дата відбору проб 00.10.0000 00.10.0000 – 

Напрацювання мотор/годин вузла 000000 000000 – 

Напрацювання мотор/годин мастила 000 000 – 

Заміна масла/долив (дата) – – – 

Заміна фільтра Так Так – 

Показники    

В’язкість кінематична (ДСТУ ГОСТ 33) за 

температури: 

- 40 °С, мм2/с 

- 100 °С, мм2/с 

- мінус 40 °С, мм2/с 

 

 

00.00 

0.00 

 

 

00.00 

0.00 

 

 

40 

– 
11.0 ± 0.5 

Лужне число (ГОСТ 11362), мг КОН на 1 г   не менше 

3.5 

Густина при 20 °С (ГОСТ 3900), г/см3   не більше 

0.905 

Масова частка води (ГОСТ 2477), %   сліди 

Кислотне число (ГОСТ 11362), мг КОН на 1 г 0.000 0.000 max 0.5 

Масова частка механічних домішок (ГОСТ 6370), % < 0.000 < 0.000 не більше 

0.015 

Колір на колориметрі ЦНТ (ГОСТ 20284), од. 0.0 ± 0.0 0.0 max 6.0 

Температура спалаху у відкритому тиглі (ДСТУ ГОСТ 

4333), °С 

000 ± 0   

Зольність сульфатна (ДСТУ ISО 3987), % 0.00 ± 0.00   

Антикорозійна здатність оливи (ГОСТ 20502 метод А 

варіант 2) 

відсутня 

корозія 

(менше 0 г/м0) 

  

Стабільність проти окиснення за ІПО впродовж 60 

годин (ГОСТ 11063) 

відсутній осад 

(менше 0.0%) 

  

Знос    

Залізо (Fe) mg/kg 00.00 00.00 80–180 

Хром (Cr) mg/kg 0.00 0.00 4–28 

Олово (Sn) mg/kg 0.00 0.00 12–24 

Алюміній (Al) mg/kg 00.00 00.00 12–55 

Нікель (Ni) mg/kg < 0.00 < 0.00 1–3 

Мідь (Cu) mg/kg 0.00 0.00 0–60 

Свинець (Pb) mg/kg 0.00 0.00 10–30 

Забруднення    

Кремній (Si) mg/kg 00.00 00.00 +15 to n.o. 

15–30 

Калій (K) mg/kg 00.00 0.00 +20 to n.o. 

2–30 

Натрій (Na) mg/kg 00.00 00.00 +20 to n.o. 

5–30 

0–800 

Масова частка води, % (ДСТУ ISO 12937:2012) 0.000 0.000 max 0.0050 



Форма v.12-230627 
Протокол. Науково-дослідна лабораторія «Експертний центр ідентифікації» ст. 3 з 4 

Експерт  ________________ О.П. Портянко 

Присадки    

Кальцій (Ca) mg/kg 0000 000 400–3800 

500–5000 

Магній (Mg) mg/kg 00.0 0.0 0–1500 

100–1500 

Бор (B) mg/kg < 0.00 < 0.00 +25 to n.o. 

0–800 

10–500 

Цинк (Zn) mg/kg 0.00 0.00 0–1300 

0–2000 

Фосфор (P) mg/kg 0.00 0.00 1200 

Барій (Ba) mg/kg 0.00 0.00 2–20 

Молібден (Mo) mg/kg < 0.00 0.00 4–20 

<500 

Сірка (S, ASTM D4294) mg/kg 0.00 0.00 2000–7000 

500–6000 

Додатково    

Кадмій (Cd) mg/kg <0.00 0.00 1–3 

Кобальт (Co) mg/kg 0.000 0.000 1–3 

Марганець (Mn) mg/kg 0.00 0.00 1–3 

Титан (Ti) mg/kg 0.00 0.00 1–3 

Стронцій (Sr) mg/kg <0.00 <0.00 – 

Ванадій (V) mg/kg 0.00 0.00 1–3 

Літій (Li) mg/kg – – 1–3 

Стибій (Sb) mg/kg – – 1–3 

Срібло (Ag) mg/kg – – 1–3 

Вольфрам (W) mg/kg – – 1–2 

Берилій (Be) mg/kg – – 1–3 

Тантал (Ta) mg/kg – – – 

Церій (Ce) mg/kg – – – 

Цирконій (Zr) mg/kg – – – 

«–» – дані відсутні або не визначались. 

 

 відповідає стандарту (зразку, аналогу, показнику) 

у межах допустимих відхилень 

не відповідає стандарту (зразку, аналогу, показнику) 

 

 

 

 

7. Аналіз отриманих даних свідчить, що з часом росте вміст елементів зносу, зокрема 

вміст _______, знижується вміст присадок у межах похибки вимірювання, зокрема 

___________, спостерігається нестабільний вміст __________. 

 

Примітки: 

1. Даний документ виданий за результатами експертизи на основі наданих зразків та 

розповсюджується лише на них. Даний документ гарантує загальну якість партії 

відповідно до акту відбору проб під відповідальність замовника. 

2. Дані у вступній частині подано з інформації наданої замовником, згідно документів 

наданих замовником. 



Форма v.12-230627 
Протокол. Науково-дослідна лабораторія «Експертний центр ідентифікації» ст. 4 з 4 

Експерт  ________________ О.П. Портянко 

3. Даний документ не може використовуватись у рекламних цілях, не може бути доказом 

у судовій справі без постанови слідчого чи судді, не може бути сертифікатом 

відповідності або бути використаний у інших цілях без попереднього погодження. 

4. Заборонено повне або часткове передрукування або копіювання даного документу без 

дозволу ТОВ «Ін Консалтинг». 

5. Даний документ складено у кількості відповідній кількості сторін. Один примірник 

залишено у ТОВ «Ін Консалтинг», інші – передані сторонам. 

6. Документ дійсний лише за наявності оригіналів голограми, відбитка печатки та 

підпису експерта. Виправлення або доповнення в документі після його затвердження 

не допускаються. 

7. Даний документ діє впродовж 30 календарних днів з дати видачі. 

8. Контрольні зразки (проби) зберігаються впродовж одного місяця та утилізуються. 

 

Експерт не несе відповідальності за достовірність наданої йому замовником вхідної 

інформації про зразок (об’єкт), за прямі чи непрямі збитки, підміну чи фальсифікацію 

об’єкту чи його частин, не має прямої або опосередкованої зацікавленості в результатах 

експертизи та не може відповідати за вартісні показники вільного продажу або купівлі 

об’єкта. У випадку визнання експертом ненавмисно допущеної помилки в даному 

документі, експерт несе матеріальну відповідальність у розмірі вартості наданих послуг або 

безоплатно проводить додаткові дослідження на тому ж об’єкті. 

 

Експерт       _____________ О.П. Портянко 

 

 

Зауважень, претензій до висновку/протоколу та повернення зразків не маю. 

 

Замовник       _____________ _______________ 


